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La iпсеrсiri s-au prezintat mostrele Рапtоfi de uz сurепt репtru bdrbali, mоdеl 2019 1, culoare пеаgrd,

rr-ldrime 44, cufe|e din piele паturаld, talpa material polimeric, rпetoda de сопfес|iопаrе- рriп lipirea tdlpii.

Solicitant/Producйtor F,PC. ,,ТIRДS"SRL оп Soroca, str Соsйu|ilоц 15

Cantitatea mоstrеlоr prezentate la iпсеrсйri I реr

Data primirii mostrelor 2б. 1 0.202а Data inceperii iпсеrсйrii 2б. 1 0,2020

Mostrele prelevate de сdtrе expertul Оrgапismului de Certificare Produse KICC> 9i prezentate ре

ЬаzаrароrtчlцiNr. М-88б5-20 diп 19.10.2020, siрrоgrаmчlчiNr. М-88б5l/,20 diп 20.10.2020

Tipurile qi scopurile iпсеrсёrilоr репtru certificarea

DN la рrоdчsе GOST 26167-2005 кОбувь повсеdневнм. ОТУу, GOST 14226-93кОбувь. Нормы

zuбкосmuц GOST 21463-87 кОбувь. HopMbt прочносmш), GOST 939-94 "Kouca ёля верха обувu. ТУ"

DN metodelor de iпсеrсiri GOST 9292-82 <Обувь. Меmоd опреdеленuя прочносmu крепленuя поDошв в

обувuхtпrtuческtм меmоOов .креrшенuя>, GOST 9135-2аO4кМеmоd опреdеленtм общей u осmаmочной

поOноска u зйнuка>, GOST 97 ]8-88 <<Memod опреOеленtlя еuбкосmu>, GOST 9290-7б кМеmоd

опреdеленuя прочносmu нumочньlх ulBoB соеduненuя dеmалtей верха>

Condi{iile mediului in timpul incercЁrilor t: ]8 - 22'С
Se iп tabela.

Rezultatele iпсеrсдrilоr se rеfеrд numai mоstrеlоr incercate.
Reproducorea rароrtчlчi о posibili numai in introgime gi cu permiterea in scris CAi.
Incertitudinea se indicЁ la solicitarea clientului

Dепчmirеа indici|or,
unitIfi de miisцri

Indicativul DN
la produsele lпсеrсаtе

Indicativцl DN
metodelor

de iпсеrсlri

Nоrmа
indicilor

сопfоrm DN

Yаlоаrеа
indicilor
de facto

Rezistenla de fiхйrе а tбlpilor рriп metoda
chimic5, N/cm, min

GOST 26L6'| р.4.5.3
(GOST 2146З pct.4 ТаЬ.2)

GOST 9292
44

st-5б
dr-61

Deformafia а ;taifului,
- rеmапепtё пlm, mах

GОSТ 26|67 р.4.5.4
(GOST 21463 pct. 9 ТаЬ. 7)

1,0
st-0,6
dr-0,7

2

Deformarea а bombeiului, mm, max
- rеmапепtб

GOST 26167 р. 4.5.4
(GOST 21463 pct.8 ТаЬ. б)

GOST 9135

st-0,4
dr-0,7

J Flexibilitatea incЁl}6mintei, No mах GOST 26167 р.4.5.5
(GOST 14226pct.4 ТаЬ. 1)

GOST 9718 l45 st-97
dr-97

4 Rezistenla сusёtчrilоr а fе}еlоr, N/cm,
min, (счsбtчrй de l rбпd)

GОSТ 2616'| р.4.5.3
(GОSТ 2|46З pct.2 ТаЬ. 1)

GоSт 9290
90

st120
dr-115

Func}ie Nчmе, рrепчmе sеmпёtчrй
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