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La incerciri s-au prezintat mostrele Ciorapi bumbac clasic, pentru barbati

Solicitant  SRL ,, Triomac”

Producitor Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciari [ per.

Data primirii mostrelor 26.07.2022

Data inceperii incercirii  26.07.2022 . Data sfirsitului incercarii 27.07.2022

Mostrele prelevate si prezentate pe baza cererii Nr. K-50-22 din 26.07.2022

.

Tipurile si scopurile incercirilor pentru informatie

Conditiile mediului in timpul incercarilor =18-22°C

Rezultatele incercarilor

Nr. Denumirea indicilor, Indicativul DN metodelor Valoarea indicilor
incerc. unitiiti de méisuri de incerciiri de facto

1  |Compozitia fibroasa, % masice (din |RT ,,Stabilirea metodelor de

masé generald a mostrei): analiza...”
- bumbac pet. 4,7, 8 81,5
- poliamid 16,0
- elastan 2.5
2 |Densitatea superficiald, g/m’ SM SR EN 12127:2013 244,1

Rezultatele incercirilor se refera numai mostrelor incercate. 5
Reproducerea raportului e posibild numai in intregime i cu permiterea in scris L1,
Incertitudinea se indic la solicitarea clientului.
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