
v,

RAPORT DE fr{CERCARI

Nr.220 din19.09.2422

REZULTATELE tNCnnCAmOR $roba nr.22L.\ 
s !\

4. Determinarea granulozitiilii

ExecutantuV $ef al Ci:

Verificat/$ef al Ci:

lDr.lngl SCAMINA Raisa

Cdte un exemplar al raportului de incercdri este
transmis pentru:

NOTE: in atentia nroducitorilor. utilizatorilor si organelor de control:

1. Rezultatele incerodrilor se referd la probele lnceroate.
2. Raportul de incercdri nu poate fi reprodus, multiplicat sau d:ifrrzat frri permisiunea SRL"CIPC INCERC TEST"-
3. Rezultatele incercdrilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.

4. Rezultatele incercdrilor oblinute prin suboontraotare sunt marcate cu *t.
5. Rezultatele incerodrilor surlt p'rezentate cu incertitudini extinse Up. Inoertitud:inea extinsd este oblinutii prin multiplicarea incertitudinii standard cu

factorul de extindere 1e2, oe corespunde intervalului de incredere de aproximativ 95% la o distributie normali.

v

1. SRL*GOIANAPETR.CO' ii,i: .-
2. CI,'CIPC INCERC TEST" SRL'-".,I:I:{

Cod

Nr. Denumire indici. u/m
DN Metoda
de incercare

DN Cerin{a
tehnici

Valoarea
admisibill

Rezultatul
incercirii

Incertitudinea"

!Ux,Vo
I Masa volumetricd ?n vrac ?n

stare uscatd, Mg/m'
SM EN

1097-3:2411
SM SREN

13242+41:2410

Valoare

declaratI
1,714 1,20

2. Masa volumetrici reald in
stare uscatl, Mdm' SM EN

1097-6:2011

SM SREN
13242+LI:2O10

pct.5.4

Valoare

declarat6
2,645 0,24

1 Con{inut de parficule frne,o/o

SM EN
933-l:2416

SM SREN
13242+Al:2O14
pct. 4.6, tab. 8

Valoare

declarat

1,6

t,l9
Categorie (f) fr
Confinut de particule frne,o/o

1,6

Categorie (f) cr3

Mdrimea ochiurilor sitei. mm .ra
f"t

ACH<
rn

cn

-l:
GI
C.l

00 s c\ ra) ra,
C-l

lr)
c'l

m\o

Valoarea admisibila,

SM SR EN 13242+Al:2010,
pct. 4.3.1, tab. 2 (d4, DX,3)

I
6
or

o,
o\

a

€

Procent masic de trecere" %o 100 99,0 97,6 92.7 85,4 67,2 50,7 38,9 30,2 15,2 7,0 J,J 1,6

Categorie (G) Ga85
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