LABORATORUL DE INCERCARI .ILAS” AL ,INSTITUTULUI DE CHIMIE",
USM

MD —2028, m. Chisindu, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

RAPORT DE (INCERCARI
Nr. 68 31 martrie 2025
DENUMIREA PRODUCTIEI - Materia prima a medaliei
NUMARUL DE MOSTRE -1
PREZENTATOR - SRL “Attributum”
SCOPUL INCERCARILOR conformitate
Valorile
Denumirea parametrilor | Valorile | conform GOST | DN a metodei de
si unitatea de misurd | depistate | 15525-2004 incercari -
(tompac marca
J190)
Zinc (Zn), % 10,1 rimasa absorbtie atomica
Cupru (Cu), % 89,2 88-91 absorbfie atomica

Nota: Rezultatele incercirilor se referd numai la mostra incercati.

Multiplicarea raportului de incercari este admisd cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusa spre analiza dupa compozitia chimica este aliajul tompac marca JI90
in corespunde cu facture fiscal AAO5135800 din 06.07.2022 (Jardan Comert SRL.
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