LABORATORUL DE INCERCARI »ILAS” AL L.P. ,INSTITUTULUI DE CHIMIE™,
MECC AL RM
MD -2028, m. Chiginau, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 117 09 iunie 2021
DENUMIREA PRODUCTIEI - Materii prime
NUMARUL DE MOSTRE -1
PREZENTATOR -SRL “Attributum™
Valorile
Denumirea parametrilor | Valorile | conform GOST | DN a metodei de
$i unitatea de masurd | depistate | 15525-2004 incercari
(tompac marca
JI90)
Zinc (Zn), % 9,24 rimasi absorbiie atomica
Cupru (Cu), % 91.8 88-91 absorbtie atomica

Notd: Rezultatele incercarilor se referd numai la mostra incercati.
Multiplicarea raportului de incercéri este admisd cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusi spre analiza dupa compozitia chimici este aliajul tompac marca J190.
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