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La iпсеrсйri s-аu prezintat mostrele StoJй imреrшеаЬild ttp mugаmа

Solicitant,,Дпghel-Lux" SKL

Cantitatea mоstrеlоr ргеzепtаtе la iпсеrсйri 0,3 m2

Data рrimirii mostrelor 09.06.2022

Data inceperii iпсеrсйrii 09.06.2022 Data sfirqitului incercirii 1 3.а6.2022

Mostrele prelevate 9i prezentate ре baza cererii Nn К-28-22 din 09.0б.2022

Tipurile qi sсорпrilе iпсеrейrilоr репtru iпfоrmа{iе

Condi{iile mediului in timpul iпсеrсf,rilоr t : ]В - 22 О С

Rezultatele iпсеrсdr ilor

Nr-
1псегс.

Dепчmirеа indicilor,
чпitб{i de m5sчrй

Indicativul DN шеtоdеIоr
de lпсеrсiri

vаlоаrеа indicilor
de facto

1 Compozilia fiЬrоаsй:
- {еsйturа
- acoperire

RT,,Stabilirea metodelor de
жBIizA..." pct.7 100% PES

100% рчс
2 Densitatea superficialё, {л' SM SR EN 12127:2013 2|0,з

J
Impermeabilitate de арй, uп. сопч.,
min

GOST 28486_90
pct. 3.9 60

Rezultatele Тпсегсdrilоr se rеfеrй numai mostrelot incercate.
Rергоduсеrеа rapoftului е posibili пuшаi in intreginre 5i cu permiterea in scris Li.
Incertitudinea se iпdiсй la solicitarea c]ientului.

Func!ie Nчmе, рrепumе semnдturё

Inginer - chimist stоlеоrепсо s. ,йi'V
Tehnic - lаЬоrапt Моsпоi Т -,{/ -

* Metoda пч este iп domeniul de асrеditаrе
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