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La incerciri s-au prezintat mostrele ?tt:y tip <polo> pentru bdrbali, din material tricotat vopsit

(culoarea neagrd) din 95%PES, S%ospandex.

Solicitant ,,Zilant" 5.A., mun. Chigindu, bd. Moscova,2l

Producitor Shenzhen Doven Garments Co. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 14.02.2019 Data inceperii incercirii I 8.02.201 g

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse 4CCD gi prezentate pe baza

raportului Nn M-8108-19 din 14.02.2019 qipebazaprogramului Nn M-8l08-Ig din 14.02.2019

Tipurile gi scopurile incercirilor pentru certificare

DN la produse SM GOST 31410:2011 <imbrdcdminte exterioard din tricot pentru bdrbali si bdieli.

Condilii tehnice generale>, GOST 28554 - 90 ,,IfolotnHo rnpuKomffircHoe. OTV", GOST 2351-88

,,l'Isdenun u nonomuampuKomailcHwe. Hopuat ycmoiluuoocmu oKpacKu u Memodat e€ onpedeneuun"

GOST 30814-2002 ,,IroromHa u usde,rufl mpuKomailcHde nepnfle dnn espoarctx. Qtauxo-euzlrcHuvecKue

noKa3omeru"

DN la metode de incerciri GOST 9733.0-33 ,,Mamepuanru tneKctnutbuwe. O6t4ue mpefuoeauun x
uernodau ucnbtrnaHrtil ycmoilvunocrnu oKpacoK rc $usurco-iuwuvecKuil, eosdeilcmeuflJtr",

GOST 9733.4'83 <MamepuctJtbl meKcmunbHue. Memod ucnutilaHttzycmoilvunocmu oKpacKu K cmup-

Kcuvtr, GOST 9733.5-83 <MamepuctJtbt rneKcmuilbnarc. Memod ucnurnanurycmoiluuoocmu oKpacKu K

ducmwmupoeauuoil eode\ GOST 9733.6-83 <Mamepuclnu'meKcmunbHbte. Memod LrcnumaHun

ycmoitvueocmu oKpacKu K ,,nomy")), GOST 9733.7-83 <Mamepucmu meKcmuflbrrarc. Memod ucnurna-

uunycmoilvuaocmu oKpacKu K zltcmceHun>, GOST 9733.13-83 <Mamepuanw meKcmuJtbHwe. Memod

ucnumaHutt ycmoilaueocmu oKpacKu K opzaHuvecKurv pactnnopumenn^tr4l, GOST 9733.27-83 <Mame-

pucrnu meKcmutlbttarc. Memod ucnbtmaHutycmoilvueocrnu oKpacKu K mpeHuro>, Reglementare

tehnicd ,,Slabilirea metodelor de qnalizd utilizate pentru determinarea Si veri/icarea compoziliei

Iy9ly a produselor textile", GOST 8845-87 ,,IloromHa u usdenufl mpuKomqcffirute. Memoat onpede

reHun Bncnffirocrnu, Maccbt u nogepnlocmuoil momHoctnu", GOST 12088-77 ,,Marnepuand rneKcmuflb-

Hue u uzdentn ut Hwl Memod onpedeneuua eosdyxonpoHuqeeMocmu"

Condifiile mediului in timpul incercdrilor t : 18 - 22 " C
Rezultatele lncercdrilor se prezintf, in tabela.
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<polo > pentru bdrbali, @Rezultatele incercirilor mostrelor Tricou tip

(culoarea neagrd) din 95%PES, Sokspandex'

Indicativul DN
la produsele incercate

ndicativul DN
metodelor

de incerctrri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de factoNr.

incerc.
Denumirea indicilor'

unittrfi de m5surtr

Grupa voPsirii - durabili GOST

9733.0
I Rezisten{a voPsirii, baluri, min, la

actiunea:

. spdl[rii 1

- sihimbarea culorii inifiale
- vopsirea tesiturii albe de bbc

. apei distilate
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea tes[turii albe de bbc

. "transpiratiei"
r- schimbarea culorii iniliale

| - vopsirea teslturii albe de bbc

l. cllcdrii cu aburi'

l- schimbarea culorii iniliale

| 
. solventilor organici

l- schimbarea culorii iniliale

l. frecdrii uscate

l- vopsirea fesiturii albe de bbc

SM GOST 31410

pct.4.3.4
GOST 28554
pct. 1.1.5

GOST 2351

pct. 1.3 Tab. 5

GOST 9733.4 4
4

4
4

GOST 9733.5 4
4

4
4

GOST 9733.6
MetodiII

4
4

4
4

GOST 9733.7 4 4

GOST
9733.r3 5 )

GOST
9733.27 4 4

Reglementare
Tehnic[,
pct. 8

+3Yo din
marcarea 95,2

4r8

2 Compozilia filPoasl, % masice.(din

masi generali a mostrei):
- PES
- spandex

RT,,Denumirea, marcarea

compoziliei fibroase 9i
etichetarea Produselor
textile" art.20

De facto GOST 8845 De facto 217,5
J Den sitatea superficiall, gl m'

SM GOST 31410
pct.4.3.1
GOST 30814
pct.4.1

GOST 12088

pct.4.3.3 70 502,8
4 Permeabilitate la aer, dm3/m2's, min

[ffit., t*-ra.ttot t" referl numai mostrelor lncercate'

ii.p.oJt..t u taportului e posibil[ numai lnlntregime 9i cu permiterea in scris CAI'

Incirtitudinea se indica la solicitarea clientului'

Nume, prenume

Tehnic - Iaborant
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