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CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. Jt 9gSn '17.09.2020

Cod; CDC - 8.6

Versiunea:2.0
DATA:01.02.2020

Sistsnt de Managenlent al Caliqlii este cedificat confom standardului intemalional $A 9001r?015 de citre SGS $ysfenrse Se/viccs

,- .J

tlCpr-029

CIMENT P0RTLAND CoNFoRM GOST 10178-85: nL 500 - I10

S[4 SR EN 197 - 1: 2014: CEM 142.5R

rFn/IFoRl''o u"nuu@
Cod NM MD 2523

MARCA GARANTATA 558

'conforrn rezultalelor d n l!na anteroard oblinitte oe orobele de oe flux

"contorm rezultatelof din luna anterioar; obtinule pe probele de autocontrol

Cediticale de Conlormtate SNlnr.001166valablpinala31j2.2A2Alnr,001167valablpinala 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conlorm slandardelor $ normativelof aplicabile.

Termenul de vaiabiiitaie este de 90 zile pentru c ment in saci s 60 de zile pentru vrac de la data livr6r i/ insdcuirii {vezi pe sac) in cond lile respeclJrl
instrucliun l0r de transportare $ depozilare prev6zule in reglerrrentbrile in vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorulde incercSri LAFARGE CIMENT {MOLDoVA) S.A. este acreditat in conformitate cu SM EN lsoilEC 17025:2018.

Certiflcal de acred tare Nr. Li-085 valabil o na la 8 mai2024

Manager Calitate

lel 0254 55 403, 0254 55 404

E-ma I callcenter@rnd. aiarge.ccm

GosT 10178-85

SIV SR EN 197 - 1: 2014

GruDa eficienti / Activitatea medie la aburire * GOST 310.4 - 81 t/ > 32,0 MPa

Rezistenta mecanicd la compresiune la 2 zile** SMEN196-1:2016
Rezistenta mecanici la compresiune la 28 zile'

Sl"4 EN 196 - 1: 2016 > 42.5 - 3 62.5 MPaRezistenta mecanici la comDresiune la 28 zile**

normalA a Dastei de ciment ** strl EN 196 - 3 2017

Pierderi la calcinare** S[,4 SR EN 196 -2:2016

S[.4 SR EN 196 -2i2016

Timp ini!ialde prizi-- S[,4 EN 196 - 3: 2017 GoST : :45 min: EN : : 60 nin

sM EN 196 - 3.2017

SIV SR EN 196 -2:2016 GOST:>1.0-33.5: EN:3 4,0 %Conlinut de sullati(sub formd de S03) "
sM sR EN 196 .2 2016Conlinut de cloruri Cl . 

--

Num,rul vaoonului / autocamionului :
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