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RAPORT DE INCERCARI
privind incercarile amestece de piatrd spartd si nisip

Pentru incercare a fost selectatd proba de amestec de pm{ A spartd §i nisi p C4,
CS pentru CARIERA SAPTEBANI" SRL . -l Riscani, s. Saptebani in
corespundere cu cerintele SM GOST 25607-2010,

Data primire mostrelor: 24.10.2018

Data inceperii incercarilor: 24.10.2018

Data termindry incercirtlor: 0V 11.2018

Locul executarii incercarilor: C1 "Inmacomproicet’
Scopul —certificare
Proba a fost prezentata in baza actului de prelevare a probelor nr. 1408 din
17.10.2018. Probele sunt prelevate de catre expertul OCpr Inmacomproiect” SRI
- ). Motorniuc. |
Aparatele si utilaj pentru incerciri:

Batana clectromer BS<13/30D 173 CE, Ne3 1.2-102018 din 210518 Balanta AJL 2000 CE nr. 3.1.1-146/2018
din l;i_u’? 15D 3,;)\! Ped CE 32116372018 din 16,0518, cilindre de concasare HM! Ne 22 din 18.04.18, | pres

b

hidraulic 11-12% cepr, yrac. Noe MDD MD 10 3.2-963.2018 « cin 18102018, sita C‘U)szm‘ CE Ne 6 3449572016 din
16.08.16. et de sitd CE NoNs 3.4-426,42542972017 din 110817, 34421 42424272017 ov 14,1 10817,

Rezultatele incercirilor se referd numai la proba incercatd.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu pernusiunca Centrului de

Incercari.



