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’ Cod [TH -5.10-1 MOLDAC
CI SRLINMACOMPROIECT" | RAPORT DE INCERCARI | Ediga: 5
L " i S0816 |
or. Chigindu, str. Sarmizegetusa, 15, | No 24 Data 27.03.2018 | Dat -2 4
; K |

tel 32-20-25

RAPORT DE INCERCARI
privind incercarile pietris

Pentru incercare a fost sclcct:m PI'Uh-’l de piatrd spartd de calcar am.fr. 5-20
mm, fr. 20-40 mm, fr. 40-70 mm .CARIERA SAPTEBANI" SA, r-I Riscani, s.
I

Saptebani in corespundere cu ccrimele GOST 8267-93.

Data primire mostrelor: 23.02.2018

Data inceperii incercérilor: 23.02.2018

Data termindrii incercérilor: 27.03.2018

Locul executarii incercarilor: CI "Inmacomproiect”
Scopul = certificarea

Proba a fost prezentatd in baza actului de prelevare a probelor nr.1338 din

21.02.2018. Probele sunt prelevate de catre expertul OCpr ,Inmacor nprolcct"‘
SRL - E. Oprea,

Aparatele $i utilaj pentru incercar:

Balanja electronice BS-15/30D1/3 CE. Ne3d.1.2-2/2017 din 28.03.17; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-
220317, Pres hidr.l1-125 cert. etal. MD 10 3.2-600/2017din 07.09.2017.¢cilindre de concasare TI1BI
18.04.17, colandru cu rafturi TIBINe 30 din "5 04.17, set de sitda CE NeNe 3.4-426.425,429/2017
3.4-421424-427/2017 or 14,11.08.17, sita 0,05mm CE Ne 6 3.4-495/2016din 16.08.10,
BYM CE ne3.200-280/2017 din 11.09.17; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21,10.2017.

7572017 din
IT Ne 22 din
din 11.08.17,
. tongelator BD/BC -279

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba incercata.
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- Prezenwl proces verbal poate fi multiplic
Incercari,

cat cu permisiunea Centrului de




