CERTIFICAT DE CALITATE
Cod: COC-722-1
t ‘“FAR! Versiunea ‘10
DATA:4.09.2018
f69%077 12042019
Sistemul de Management al Calit}i este certificat conform standardului internafional IS0 8001.2011 de cdire SGS Systemsd Services
CIMENT PORTLAND cu adaos conform GOST 10178-85 :1L 400120
& CIMENT PORTLAND cu calcar confrorm SM SR EN 197 - 1: 2014 | CEM IUA - LL 32.5R
CIMENT PORTLAND cu cu calear conformSM GOST 31108:2008 | LEM WA 32.55
0Cpr029 Cod NM MD 2523
LOT M SILOZ VRAC
28 3
Caracteristica produsulul Standardul de incercari Pravaderile din standard | Rezultat obtinut
Marcal GOST 10178.85 4003256
Clasa de rezistenta SM GOST 31104.2008 . 15R
SMSREN197-1 2014
Rezistenta mecanica la compresiune la 2 zile™ SN GOST 30744 2008
SMEN 166 1 2016 oty L
Rezistenia mecanicd la compresiune la 28 zile* SM GOST 30744 2008 K
S BN 180 511 2098 2325-5525MPa 49.9
Rezistenia mecanicd la compresiune la 28 zile* GOST 10178 - 85
GOST 1104 - 81 2392 MPa s
SM GOST 30744:2008 o
Consistenta normala a pastel de ciment SMEN 1963 2017 fard imith % 24.95
Timp initial de priza™ SM GOST 307442004
SMEN 168 - 3 2017 275 min 145
Stabllitate™ SM GOST 307442008
SMEN 196 -3 2017 <10 mm 04
i de ub forma de S03) * GOST 5382.91
ey SMEN 19622014 s35% 297
{ ut de cloruri Cf - ** GOST 538261
Ooagack e s $0.1% 0.043
SM GOST R 51795 2006 6-20%
Metoda interna fara limita
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