
ORGAN ISM U L DE CERTI FICARE,,CERTMATCON"

Nr. de inregistrare OCpr - 049 13 C008919-18

Data emiterii: 11 decembrie2018 Valabil pini la: 11 decembrie2019

sM sR EN tSOlGEl 12065
OGpr.O49

ORGANISMIIL DECERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chiqindu, str. Uzinelor,4l2,etaj4,of.4,I\il)2023,teL,022-903-001; cell. 078-191-001,

e-mail o ffi ce @ce ft matco n. md, WWWQE-RTMATQ ON.MD.
PRIN PRMENTLTLDOCT,MENTSECONFIRMAFAPTULCAPRODUSF'I,T'I)N\{TtrilCATEASTFEL:
DENTIMIREA /DESCRJMEA

Prolile din clorurd de polivinil (PVC), pentru timplnrii clasa A, marca comerciald 'I,/EKA".
Contract Nr. I I -310717 din 3 f .07 .2017 cu OOO 'tsEKA YxDarHa". Llcraina.

SINT CoNToRME CU CERINTELE OBLIGAToRT STABILITE iN :

Ordin nr.3 81 din 3 1 .07 .201 8, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generalS de

evaluare a conlbrmitdtiiprodmelor pentou constructi! fiilualiinperioada de tranzitie la standardele

arrnonizate, conformHG nr.913 d:u;r25.06.2016; GOST 30673-99 (anula| pct.4.4 tab.l, pct.5.2.I,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4,5.5, 8;RNI06-5.3.352001pct.2.2.

PRODUCATOR

SOLICITANT

OOO 'tsEKA VKlausa". Ucraura.

S.C. "ECATERIX'' S.RL.,
str. $tefrn celMare, I25,mrst Bdlli, Republica Moldova.

CM.TIFTCATUL ES TE U-IBERAT iN NAZA,

Raport de evaluare finalNr. 0693 din 1L12.2018, eliberal de OC "CefiMatCon", mun. ChrSinau.

str. Uzinelor,4l2,etaj4,of .4,MD2023, cefiilicat de acredilare Nr. OCpr.-049 din08,05.2018 valabilpflni
1a07.05.2022, elherut de c[tre CNA "MOLDAC"; Raport de incercariNr. 350/5 dnI0.12.2018, eliberat
Oe ti Ain cadrul "CertMatCon" SRL, mun" Chbinirl str. Uzinelor , 412, etaj 4, of. 4,MD 2023, certificat de
acreditare Nr. Li - 101 valabilpirna 1a30.07.2019, eliberat de CNA'MOLDAC"; Raport de identificare qi

control tehnic Nr. 693 din 04. f2.20I8, eliberat de OC "CertX4atCon", murl Chr$innq stl. rJznelo\ 4/2,

etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de ircercari Nr. 1 1 17ll dn07 .12.2018, eliberat de cdtre Centrul de incercdri
IC$C "Incercom"iS, mun ChUinAq str. Independenfei,6/1. certificatcie acreditareNr. Li-02I dlr 23.02.2018
valabilp?rna \a22.02.2022, elherat de CNA "MOLDAC".

Puha I.

r'-'::i'j-'i j-- 
in aten{ia antreprenorilor gi organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizeazi in rnodul stabilit de
O C,,CERTMATCON", informa{ii pe www. certmatcon. md

Faisifi carea certifi catelor se pedepse5te conform legisla!iei

Codul IDNO

1006602004847
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cENTRUL DE ilvcEncAnr
al Institutului de Cercetiri $tiinfifrce in Constructii ,,INCERCOM, iS

or. Chigindu str. Independentii6/1, 7746-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricirii, termenul de
valabilitate (dupl cazl: profile din policlorurd de vinil pentru timpldrii - l m. L.
marca comercialS <( VEKA >)

data fabriclrii: 16.08.2017

Cantitate produsi 3590 m.l.

Solicitant: ,,ECATERIX" sRL str. $tefan cel Mare ,125 m.Balf R.M.

Producitor: OOO,, BEKA YrpauHu " Ucraina

Scopul incercirii: efectuarea incercdrilor pentru certificarea produselor

Centrul de certifica{e : OC'CERTMATCON" SRL reprezentantut : expert oc M. Gufu

Numdrul 9i data de inregistrare a cererii solicitantului: nr. rrrl/r din 04.12.2018

Prelevarea probelor conform: cosr 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelorl act de prelevare a mostrelor nr.0693 din 04.12.2018

Locul prelevirii mostrelor: str. Lunca Bicului 28ll m.Chigindu R.Moldova
Probele s-au prelevat de cdtre expertul OC "CERTMATCON" SRL d. M. Gutu

Indicativul gi denumirea documentului normatiy ta produs ce confin
caracteristicile pentru condifiile tehnice: Gosr 30673-99 pct.5.3.l ,,flpo(pura
lonr,IBI,IHI,IJrxJIopt4AHbIe rnfl oKoHHbrx Lr ABepHbrx 6nolcoe. Texnv.recxvre ycroBLrfl.."

Indicativul gi denumirea documentului normativ pentru metode de incercirii:
GOST 30673-99 pct.1 .3, pct.1 .ll , pct.1 .12, pct.7. 15 ,,flpo$ruru noJrr{BnHuJrxJroprrAHlre Anr oKoHHbrx r{
ABepHbrx 6roKos. Texnuqecrze ycroBu.f,."
GOST 11262-80 ,, fllacruaccu. Mero4 r{crbrraHr4_f, Ha pacrrxeHr{e .>)

Aparatele qi utilajul ne standard folosit pentru incerciri:
Hidrometru BZT 1 / buletin de verificare nr V 3 2 8t -3683 dto t2 02 20181

mapindp/uincerclri MIP 1Oo/certificatdeetalonare nr MD 10.3.2-1068/2018din os.tt.zots/:
Rigld /CertifiCSt de eralonare nr E 3 5-332 /2017 din t5.l 1.2017l;
Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;
Dulap de uscat tip CHOJI 58/350 I certificat de etalonare mMD 10 3.4-4j4t20rg din 22.0620r8t

Condi{iile la efectuarea incercirilor:
Temperatura aerului +20o C
Umeditatea relativd a aerului 68 %

RAPORT DE
Nr. 1117 /ldin

INCERCARI
<<07.12.2019>>

Cod: RI-5.10

Editia 6 REPUAUCA IAOL'OUA

Data : 03.12.2018' j.iiY ii

uentrul de lncercari Pagina : ll2



de incerciri

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1 1 17 /r din <07.12.2018>>

Coa: ni-S.t0

Edi{ia 6 REPUELICA $ODOVA

Data: 03.12.2018

Pagina z2/2
Data inceputului incercdrn: 0 5.12.2018
Data finisdrii incercdrilor: 07j22018

REZULTATUL INCNNCANTT,ON Nr. 1117/I

Nr.
Denumirea
indicatorilor U/m

Indicativul DN
ce conline
cerin(e pentru
ca racteris ti
cile incercate

Indicativul
DN
pentru metode
de incerclri

Cerinfe
documentul.
normativ
pentru
caracteristi -
cile incercate

Indicatori reali

I 2 3 media

Rezistenla la
rupere MPa

GOST
30673-99
pct 5.3.1

tab 3

GOST
30673-99
pctT.lI;
GOST

tlz62-80

min:
37

37,06 ?7 71 37,3

2

Grosimea
stratului de
protec{ie

mkm

GOST
30673-99
pct.5.2.6

GOST
30673-99
pct.7.3

min:
50

50 50 50 50

3

A

Schimbarea
dimensiunelor
la ac(iunea
termicl

%

GOST
30673-99
pct 5.3.1

tab 3

GOST
30673-99
pct7.72

max:
2

2,0 2,0 2,0 2r0

Rezisten{a
termicd la
T 150"c
I 30 min/

GOST
30673-99
pct 5.3.1

tab 3

GOST
30673-99
pct7.I5

Se exlud
crlplturi

qi imflituri
Crdpituri 9i imfldturi

lipsesc

Crtrpdturi
9i

imfltrturi
lipsesc

Declarajie de conformitate: : profile din
de vinil pentru timpldrii m .c ( VEKA ))
prezentate de cdtre: ,,ECATERIX" SRL Moldova
producdtor: OOO,, BEKA Vxpauua> " IJcraina dupd
corespund cerintelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct

Un exemolar a raportului deincerclri a fostinminat:
1. OC,,CERTMATCON' SRL
2. Ci IC$C,,INCERCOM" i S
3 .. ECATERIX" SRL

policlorurd

mun. BAlli
caracteristicile verifi cate
5.3.1 , t. 3.

conducatorul ci IC$C ,,INCERCOM" i.S .

Executantul : Specialist

- Rezultatele incercirilor se referd la probele testate .

semndturii gi a gtampiliei Centrului de
,, incercom" i.S.
ui de incercdri al Institutului de C&cetdri

ct intzerzisd..

N.



qnEffittep

Agentul economic

Solicitant
Denumirea Produsului

Producitor
Documente de insotire

Prezentat de citre
Cantitatea/masa Probei
Numdrul de laborator al Probei
Data recePtiei

Data incercirilor
Documente normative
Scopul incerclrilor
Conditiile de incercar€ '*

Rapon de incercdri

Nr. 350/5 din 10.12.2018

S.C. "ECATERIX" S.R.t., str' $tefun cel Mare' 125'

mun. Bdt(i, RePublicu Moldova

', OC "CertMatCon".i 
Profile rlin clorurd de potivinit (PVC), pentru ttmpldrii'

' marco comerciuld "VEKA"'
, VxPauHa", Ucraina'

5 0 ctin 08.12'2018, Act de prelevure Nr' 0693/l

progrflm de incercdri cle Ia OC CertMutCon

Gutu M, - ExPert OC CertMutCon

" 

1r0 kg
\ 3s0-5
, 08.1 2.2018

10,t2.20tI
. nry/ 06-5.3.35:2001 Pct. 2'2

Certificare
U=73%o. T:23.4 C'

Radionuclizii Documentul
Normativ

- 
cos-rlol0s-e4RA-226 llq/kg

THr232 Bq/kg GOST 30108-94

K-40 Bq/kg GOST 30108-94

Acff Bq/kg cosT 30108-94
pct. 4.2

0.00

.55

2.83

r2l

tt.7

.00

.oo

0

i'

DecPra{ie de conformitate:
Not[: l. Raporlul de incercari e valabil numai pentru proba.ef-ectua

2. Reproducere'a raportului de incerchri nu se penrlitc li
3.Rezultateleseelibereazasuincertitudineaektinsa:$

Prisac Victoria
'rtutttu Dletltttlle''

Rotari Anato

llxccutor in

('oci: t(l 5.10

/nttmc. prctrttnre/



OC..CERTMATCON" SRL

@lGentMatcon

Raport de identificare gi control tehnic
Nr. 693 din "04" 12.2018

Conform cererii Nr. 0693 din 30. I 1 2018

Cod: F-7.1-14
Editia: 03

Data:01.II.2017
Pasnal/1

dentillcarea conlb 06 -99
Denumirea

parametrilor verifi cafi
Cerin{a DN pct. DN

Rezultatul verificlrii
#1 #2 #3

Abateriie de la luneime 6000+35mm 5.2.1
6030i6030i6030

M-6030
Abaterile de la rectiliniaritate a felelor exterioare a + 0,3 mm

la 100 mm
).2.) 0,1 0,r 0,2

pronlulul 1n secllunea transversala, nu rebule sa
deniseascS:

M-0,1

Abaterile de la oeroendicularitatea oeretilor exteriori: max I mm la 50 mm indllimei
orofilului.

5.2.5 I I
M-l

Rectiliniaritatea pir[i1or laterale pe lungime: max I mm la lungimea de 1000 mm 5.2.5 1,0 i 1,0 1.0

M-l

Aspectul:
Culoarea uniformd,

Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri,
cavems, zgirieturi

).J.J Culoarea uniformd.
Defecte nu sau depistat

Aspectul:
Fefele profilului trebuie s6 fie protejate
cu peliculd, care sd asigure protegarea

profilul la transportare, fabricare gi

instalare

).J .4 Protejate cu peliculd de
PE.

Clasificarea prcfilului:

Grosimea perelilor exteriori di fala

Clasa A:
min 3,0 mm

4.4 tab.l

2,93
2.96

)o7
)o1

2,99
2,97

Grosimea peretilor dositi m1n mm
2,56
,5q

,56
z,o

)\1
)6

Abaterile nominale a grosimei pere{ilor exteriori a
profilului nu trebuie sd depdseascd de fatd

+ 0,1mm,
max - 0,3 mm 5.2.4

-0,07
-0,04

-0,07
-0,03

-0,01
-0,03

Abaterile nominale a grosimei perefilor dositi a
profilului nu trebuie sd depiseasci

+ O,lmm,
max - 0,3 mm <al

+0,04
+0,09

+0,04
+0 1

+0,03
+0,1

Marcarea: pct. 5.5
Pe pelicula de proteclie, la fiecare 1000 mm. de cdtre
producEtor se indicf,: denumirea intreprinderii, nr.
lotului, m.c., lungime4 cantitate4 data ambalarii.

pct. 5.5

Marcarea corespunzAtoare

Aubalare4ipct. 8

In pachete din peliculd de polietilend
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip inchis, pe rafturi in
pozilie orizotald, ferite de contact cu aparatele de
incdlzire Ei razele solare, pe garnituri, distanja intre
garnituri nu trebuie sd depisascd lm.

^ pct. 8.2
In pelicul6 din polietilend

pct. 8.4, 8.5
Depozit de tip inchis, pe rafturi in pozilie orizontal[, ferite de contact cu
aparatele de incdlzire, pe gamituri, distanla intre gamituri este de 0, 5 m.

Transportare pct. 8

cu toate tipurile de transport acoperit pe palete
(suporturi) din lamn, respectind regulile.

pct. 8.3
transport acoperit pe gamituri din lemn in ambalat in pachete in peliculd

Pentru(denumire produs): profile din clorurd de polivinil (PVC), pentru timpldrii, clasa A
marca comerciala "BEKA".
Solicitant: SC "ECATERIX" SRL
Producitor: OOO "BEKA Yrpauua", Ucraina.
Prelevarea probelor(DN): GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.

GOS

l. B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07 2018.
2 micrometru tip. Tip MK (0-25) mm Bfrz nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profilele din clorurd de polivinil (PVC), pentru timpldrii, marca comerciald "VEKA",
ilor corespund clasei -A, conforrn prevederilor GOST 30673-99 pgt.4.4 tab.l,pct. 5.2.7,

5.3.4,5.5,8.
rolul tehnic s-a efectuat:

a

Babaev Mihail
(numele, prenumele reprezentmtului A-E) (semnAtua)

Rezultatul identific[rii gi controlului tehnic se referd numai la mostrele controlate
1 exemplar - CertMatCon
I exemplar - Beneficiar

Itr!*l
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