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Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricirii, termenul de
valabilitate (dupI caz):
Fereastr5. cu geam termopan din profil de PVC(Salamander) 995 x 995mm-l buc;
Fereastrd cu geam temopan (Low E)(Consvitraliu) din profil de PVC(Aluplast) i320 x 510mm-1 buc.

Solicitant: SRl,,Modeaon Impex", mun. Chiqin[u, str. Uzinelor l2a.

Producitor: SRl,,Modeaon Impex"

Numirul qi data de inregistrare a cererii solicitantului: nr. 193 dn23.03.2020

Prelevarea probelor conform: SM EN 14351-l+42:2016 - mostrele au fost prelevate
de citre expert Prisac V. OC,,CertMatCon".

Locul prelevirii mostrelor: SRl,,Modeaon Impex"

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mosfrelor nr. 012 din 17.03.2020

Indicativul gi denumirea documentului normativ la produs ce confin
caracteristicile pentru condi{iile tehnice:
SM SR EN 14351-l+A2:2016 ,,Ferestre gi uqi. Standard de produs, caracteristici de performanp. Partea
1: Ferestre gi ugi exterioare pentru pietoni, firi caracteristici de rezisten{i la foc qTsau etangeitate la fum"

Indicativul gi denumirea documentului normativ pentru metode de incercirii:
SM SR EN 1026:2016 pct.7 ,,Ferestre qi uqi.Permeabilitatea la aer.Metodd de incercare".
SM SR EN 1027:2011pct.7 ,,Ferestre gi uqi.Etanqeitatea la ap[.Metodd de incercare".
SM SR EN l22ll:2011pct.T,,Ferestre qi uqi.Rezistenla la inclrcare din vint.Metodi de incercare".
SM EN ISO 12567-1:2010/AC:2017 ,,Performanld termici a ferestrelor gi ugilor. Determinarea
coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei caldi. Partea l: Ferestre qi uqi complete"

Aparatele qi utilajul folosit pentru incerciri:
MaEina de forld la compresiune/tracliune FRB 130-600kN certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-227 /2019 din
15.03.2019;

$ubler tip IIIId-I certificat de etalonare nr. 3.4-01l2019 din 02.01.2019.
Traductor de presiune relativd Nr.000170 din componenla ilstalaliei pentru testarea ferstrelor/uqilor

din PVC qi aluminiu certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-1222D019 dn 04.12.2019.

Incinte termostati tip .{M 155-3-010 certificat de etalonare nr. MD l0 3.4-1006/2018 din 30.1 I .2018.

Condi{iile la efectuarea incercirilor:
Temperatura aerului +20'C
Umeditatea reiativd a aerului 81%
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Rezultatul Incercirilor la permeabilitatea la aer, etan$eitatea la api gi rezistenta la vint
Nr. 193

Parametri generali

Dimensiunele tocului
Lt - 995 mm Ht: 995 mm

Supraf'afa e$antionului
S:LtxHt

S :0,99 m2

DN p/u plodus
SM SR EN 14351-1+A22016

DN p/u prodLrs

SM SR EN ],lJ5 I- I+A2: 20 t6

DN p/u plodus
SM SR EN 14351- 1+A2:2016

1. Permeabilitatea la aer
DN p/u metode de incercdri
SM SR EN 1026:2011 oct.l

2. Etanseitatea la apd
DN p/Lr rretode de incercdri
SM SR EN 1027:2011pct.l

3.Rezistenta la vtnt
DN p/u metode de incercdri

SM SR EN 122102011 pct.1

Cerinfe dupi DN
confom tab. I

Cerinle dupi DN
conlbrm tab. 1

Cerin{e dupd DN
conform tab.1, tab.2 9i tab 3

Sageatd relativi a felei: Frp: Fp/L
Deplasarea tbJei : Fp=(Mp-M0)-((Ap-A0)+(Bp-
B0))t2

:feri la mostrele prelevate

Ind icii reale

Plesiune maximi, Pa
Pe suprafatra totald,

m3/irm2
Clasa

150 4.20
4300 5.63

600 6.27

Indicii reale
Presiune.Pa 50 100 150 200 250 300 450 600

Clasa IA 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

Corespunde, +
Da; - Nu

+ + T + + I-

Indicii reale
Ao=15 tnm Ap=15 mm Fp:2 mm
Mo=14 mm Mp:I5 mm Fn:=0.002
Bo=l3 rnrn Bp=l3 mrr Clasa:Cl
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Diagrama de varia{ie a debitului de aer pierdut prin rosturile (m3/hm) $i suprafala(m3/hm2)
egantionului in func{ie de variatia presiunii.

Nr.193
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Data finisdrii incercdrilor: 22.05.2020

REZULTATUL INCERCANII,ON

Nr.
Denumirea
inilicilor

U/m
DN

pentru
produs

DN
pentru

metode de
incerciri

Cerinfele
conform DN

Indicii reali

Incerti-
tudinea
extinsi

de misu-
rare

I Permeabilitatea
la aer

SM SR EN
r4351-

1+A2:2016
pct.4.12

SM SR EN
lO26z20ll

pct.7

max 4
Conform

tab.l
art.4.l4

Clasa 4

Etanieitatea
la api

SM SR EN
14351-

l+42:2016
pct. 4.I2

SM EN
lO27t2Dl6

pct.7

max 9.4.

Conform
tab. i

art.4.5

Clasa 94.

J
Rezistenfa

la incircare din
vint

SM SR EN
r4351-

l+A2t20l6
pct.4.l2

SM SR EN
12210:201L

pct.'7

max C
Conform

tab.1
art.4.2

Clasa C1

4
Transmitanti

termici
wm2.K

SM SR EN
14351-

l+A2i2016
pct.4-12

SM EN ISO
12567-

l:20101 AC:2O17

Conform
tab.I

art. 4.12
1065 +0,01

$etulCi IC$C ,,INCERCOM" is Mornealo N.

Executantul Girlea V.

Un exemplar a raportului de incerciri a fost inminat:
L SRl-,,Modeaon ImP€x"
2. CI ,,INCERCOM"IS
3. OC.,CertMatCon"

in atentia producitorilor. utilizatorilor si orsanelor de control:
R"r,rlt"t"t" L"*dritrr se referi la probele testate. Copia raportului de incerciri nu este valabilS {brd

orisinalul semniturii si a Stampilei Centrului de incercbri al Instih.rtului de Cercetiri gtiinJifice in Construciii

"iriirncorr,r;is. neiiparirea Lportului de incerciri sau reproducerea firI permisiunea Centrului de incercdri

al Institutului de cercetdri $tiintifice in construclii ,JNCERCOM"IS este stict interzisa.
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