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TCCEE e scmegivare OC ICC 13 C0006561-20

Data emiterii 08 aprilie 2020 Valabil pind (8 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate' S.R.L.
MD 2032, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DO CUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRO DUSELE IDENTIFIC ATE AS TFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA Codul NCM
Incalgiminte pentru militari, cu fete din piele naturald, talpi exterioare din material polimeric, 6403

metoda de confectionare prin lipirea §i coaserea talpii: bocanci cu carimbi inalti.

Marca "GARSING". Livrarea produselor conform contractului 6/0704/840 din 07.04.2020
cu MinoctpanHoe npoussoarceHHoe yautapHoe npeanpustue "AKTHB HIY3",
Republica Belarus.

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE IN :

GOST 19137-89 p.1.2.1, p.1.4.1, p.1.4.31, p.1.5, p4, p.1.4.19 (tab.6), p.1.4.20 (tab.7), 1.4.23. 1.4.24.
1.4.25; GOST 447-91 p.1.4.1, p.1.4.7, p.1.4.8, p.1.4.9, p.1.4.15 (tab.7), p.1.4.16 (tab.8), p.1.4.19.
p.1.4.20, p.1.4.21, p.1.4.22, p.1.4.24, p.4.

PRODUCATOR Codul fiirii
WUnocTpaHHOE NpoM3Bo/ITcBeHHOe YHUTapHOe npeanpustue "AKTUB LITV3", BY
Republica Belarus

SOLICITANT Codul IDNO
"GEOTER-COM" S.R.L., str. G. Asachi 68/1, ap. 83, mun. Chisindu, RM 1003600009799

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Raportului de incercdri Nr. 205-20C din 08.04.2020, eliberat de CAI "Pielart- Airin”" S.R.L.. mun.Chisindu.
Republica Moldova, certificat de acreditare Nr.Li-016 valabil pini la 13.04.2021; Rapoartelor de incercari
Nr. 497 din 19.12.2018 si Nr. 482 din 10.12.2018, eliberat de Centrul de incercari MLJIOK HUPYII "Llentp
HaYJHBIX FCCIeIoBaHmi erkoit mpoMeinuieHHOCTH", Republica Belarus, atestat de acreditare nr. BY/112
1.0434 valabil pind la 19,11.2020; Raportului de identificare a produselor supuse certificarii Nr. M-8672-20
din 07.04.2020, Raportului de control tehnic a produselor supuse certificarii Nr. M-8672-20 din 07.04.2020
si Raportului sumar Nr. M-8672-20 din 08.04.2020, eliberate de OC “ICC”.

INFORMATIE S UPLIMENTARA!:
Schema certificirii produselor nr. 2. Evaluarea periodicé se va efectua o datd pe an de OC .JCC” S.R.L.
conform contractului de evaluare periodica a produselor certificate nr.20.22.8672-EPPC din 08.04.2020.
Certificatul este valabil doar in cazul asigurarii cu informatie in limba de stat a fiecdrei perechi de incaltaminte
onform legislatiei in vigoare.
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In atentia antreprenorilor si organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizeaza prin specimenul de stampila si semnitura detindtorului certificatului
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OCpr-003

Data emiterii 09 decembrie 2019 Valabil pina (09 decembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE O Cpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
~ MD 2032, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil pind la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DO CUMENT SE CONFIRMA FA PTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:.

DENUMIREA / DESC RIEREA Codul NCM

Incéliaminte de uz curent , TABITA”, cu fefe din piele naturali, tilpi exterioare din 6403
materiale polimerice, metoda de confectionare-prin lipirea talpii, pentru femei si barbati:
cizme, ghete, pantofi, pantofi de vara. Fabricare in serie conform GOST 26167-2005.

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORI STABILITE N : = %
GOST 26167-2005 p.3.1, p.4.1,p.4.2, p.4.5.2, p4.5.3,p.4.55p46.1,p.4.8, p.4.9,p4.10,p.7,
RT “Stabilirea condiiilor de etichetare a materialelor utilizate Ia producerea principalelor componente
ale articolelor de incdltdminte destinate vinzirii citre consumatori” din 26.10.2007.

PRODUCATOR . Codul tarii
F.P.C. ,TABITA COM”SR.L., MD
producere: str.Stefan cel Mare, 69A, or.Floresti, Republica Moldova.

SOLICITANT Codul IDNO
F.P.C. ,,TABITA COM”S.R.L, ; 1004600053847
MD-2021, str.Trifan Baltd, 41/1, mun.Chigindu, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Raportului de incercari Nr.528-19C din 02.1 2.2019, eliberat de Centrul de Analizi si Incerciri
Wielart-Arin” S.R. L. situat pe str.Calea Iesilor, 10, mun.Chisiniu, Republica Moldova, certificat

de acreditare Nr. LI-016 valabil pind la 14.04.2021; Raportului de evaluare a procesului de productie
Nr.M-8453-19 din22.11.201 9, Raportului de identificare a produselor Nr.M-8453-19 din 22.1 1.2019,
Raportului de control tehnic al produselor supuse certificarii Nr.M-8453-19 din 22.11.201 9, Raportului
sumar Nr. M-8453-19 din 03.12.2019, eliberate de OC "ICC"

INFORMATIE SUPLIMENTARA :

Schema certificarii produselor nr. 3. Evaluarea periodicd se va efectua o dati pe an de OC ,ICC”

conform contractului de evaluare periodica a produselor certificate nr.19.22.8453-EPPC din 09.12.2019.

Certificatul este valabil doar in cazul asigurdrii cu informatie in limba de stat a fiecirei perechi de produs
Zonform legislatiei in vigoare. Contract de efectuare a incercirilor periodice Nr.17-19 din 12.09.2019
Su Centrul de Analiza i Incerciri, Pielart-Airin” S.R L., mun. Chisindu, RCW% Moldova.
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Centrul de Analiza si Incercari RAPORT DE INCERCARI Editia: 4
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La fncerciri s-au prezintat mostrele Pantofi de uz curent pentru barbati, ,, TABITA”, model 313

culoare neagrd, madr. 44, cu fefe din piele naturald, talpa material polimeric,

metodas de confectionare-prin lipirea talpii.

_ Solicitant / Producitor FPC. , TABITA COM" SRL, mun. Chisinay, str. Trifan Balta, 41/1

Cantitatea mostrelor prezentate 1a incerciari [ per.
Data primirii mostrelor 26.11.2019 Data inceperii incercirii 27. 11.2019
Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» §i prezentate pe baza

raportului Nr. M-8453-19 din 22.11.2019 i pe baza programului Nr. M-8453-19/1 din 22.11.2019

Tipurile §i scopurile fncercirilor  pentru certijicare

DN la produse GOST 261 67-2005 «O6y8b noECEOHeEHAA. OTY», GOST 21463-87 « O6yeb. Hopmbl
npounocmu.», GOST 1 4226-93 «O6ysb. Hopmbl 2ubKOCMU» :
DN metodelor de incerciiri GOST 971 8-88 «Memod onpedenenus 2uOKOCMUY, GOST 9292-82 «Obyse.

- __Memod onpedenenus NpOYHOCIU KpEnIEHUA nodOULE 6 0BYBU XUMUHECKUX MEMOO08 KPEnneHuar

Conditiile mediului in timpul tncercarilor =18-22°C
Rezultatele incercarilor se prezintd in tabela.

Nr Denumirea indicilor, Indicativul DN Inﬂi:;i:;L?N irrjc:]iz;?:r ‘ ‘ii:;?zi!l-:i
fncerc unitiiti de misura la produsele incercate de Yneerelri conform DN | de facto
1 |Rezistenta de fixdre a télpilor prin GOST 26167 pet. 4.5.3 GOST 9292 44 st-48
metoda chimicd, N/cm, min (GOST 21463 pet. 4 Tab. 2) ‘ dr-44
9 | Flexibilitatea inciltamintei, N, max GOST 26167 pet. 4.5.5 GOST 9718 145 st-61
(GOST 14226 pet. 4 Tab. 1) 1 dr67
Rezultatele incercdrilor se referd numai mostrelor incercate.
Reproducerea raportului ¢ posibila numai in intregime §i cu permiterca in seris CAL
Incertitudinea se indicA la solicitarea clientului
Functie | Nume, prenume Semniturd

Inginer Svet E. Cove .
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CERTIFICAT
DE CONFORMITATE )

REPUBLICA MOLDOVA

000 s wimegwe OC ICC 11 A0004898-18 ez o

. .'.. ® 0Cpr-003
Data emiterii 04 mai 2018 Valabil pind (4 mai 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE  OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Ce rtificare-Calitate' S.R.L.
MD 2032, mun, Chigindu, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil pind la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DO CUMENTSE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Codul NCM

Incaltiminte de uz curent, cu fote din piele naturald, cu talpi exterioare din materiale|6403
polimerice, metoda de confectionare-prin lipirea talpii, pentru femei §i barbati: cizme, ghete,

|
pantofi, pantofi de vard. Marca uincu. Fabricare in serie conform GOST 261 67-2005.

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORI STABILITEN : .

GOST 26167-2005 p.3.1, p4.1, p.4.2, p4.5.2, p.4.5.3, p4.5.4, p.4.5.5, p.4.5.7, p4.6.1, p.4.8, p.4.9,
p4.10, p.7; RT “Stabilirea conditilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor
componente ale articolelor de incalfiminte destinate Vinzirii citre consumatori” din 26.10.2007.

PRODUCATOR Codul tarii
“INCU COM ” S.R.L., producere: str. Muncesti, 45, mun.Chiginiu, Republica Moldova MD
SOLICITANT : Codul IDNO
«4INCU COM ”S.R.L., bd. Cuza-Vods, 37, ap.(of.) 22, mun. Chigindu, RM 1003600032852

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT iN BAZA

Rapoartelor de incercari nr.167-18C, nr.168-18C si nr.169-18C din 25.04.2018, eliberate de C.A.l Piclart-
Airin’S.R.L., mun.Chigindu, str. Calea Iesilor, 10, certificatul de acreditare ar.Li-016 valabil pind la
13.04.2021; Raportului de evaluare a procesului de productie Nr. M-7652-18 din 06.04.2018; Raportului de
identificare a produselor Nr. M-7652-18 din 06.04.2018; Raportului de control tehnic al produselor supuse
certificarii Nr. M-7652-18 din 06.04.2018;’ Raportulul sumar Nr. M-7652-18 din 02.05.2018, eliberate
de OC “ICC”.

INFORMATIE SUPLIMENTARA: ‘

Schema certificarii produselor Ne 3. Evaluarea periodici se va efectua o data pe an de OC ,JCC” SRL
conform contractului de evaluare periodica a produselor certificate nr. 18.22.7652-EPPC din :
04.05.2018. Certificatul este valabil doar in cazul asiguririi cu informatie in limba de stat a fiecdrei perechi ¥
de produs conform legislatiei in vigoare. Contract de efectuare a ’mcercéirilo& periodice Nr.19-16 din 24. 10.2016 =

cu CA] "Pielart-Airin" SRL. 1ok
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A ﬁ?;aﬁf'm& o, Rees

Savoi V.

/{’;: beloSF j ;

llEs

s in atentia antreprenorilor si organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizeaza prin specimenul de stampild si semnitura degi_nﬁtcrulu_i certificatului
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Centrul de Analiza si Incercari RAPORT DE INCERCARI Cod: TTM 5.10 - 1

«Pielart - AIRIN» S.R.L. Editia: 4
2069, mun. Chigindu, str. Calea Iesilor, 10 NI'._M Data: 05.07.2018
tel.: 508 - 269, 508 - 270 «28» mai 2019

Pag. 1
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La iIncerciri s-au prezintat mostrefe antofi pentru copii (bdiefi), marca Hincu, model AN761,

mdrime 32, culoare gri, cu fete din piele naturald, talpa material polimeric.

Solicitant/Producitor ,, Hincu. Com” SRL, mun. Chigindu, bd. Cuza-Vodd, 37, ap.(of)22

secfia de producere str. Muncegti, 45, mun.Chisindu, RM

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciiri 7 per

Data primirii mostrelor 27.05.2019 Data inceperii incercirii 27.05.2019

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» i prezentate pe baza

raportului Nr. M-7652-18 din 23.05.2019 si pe baza programului Nr. M-7652/1-18 din 23.05.2019

- Tipurile si scopurile incercirilor certificare

DN la produse GOST 26165-2005 «O6ysw oemckas. OTYy», GOST 21463-87 «O6yss. Hopmoi

npoynocmuy, GOST 14226-93 «O6yev. Hopmor 2ubkocmuy

DN metodelor de incerciri GOST 9292-82 «O6ys». Memoo onpedenenus npouHocmu Kpennenus nodowe

6 06yeu xumuyeckux memo0os kpennenusy, GOST 9718-88 «Memod onpedenenus zubrocmuy

Rezultatele incercirilor se prezinti in tabela. '

B A Sl s Indicativul DN Norma Valoarea
Nr. Denumirea indicilor, Indicativul DN o Al
fneerc, unititi de mﬁslulrg la produsele incercate dne";;oc[:::;rri C::;::::LOBN ]3:}'::::;
1 | Rezistenta de fixére a tilpilor prin  |GOST 26165 GOST 9292
metoda chimicd, N/cm, min pet. 4.5 36 st-38
| GOST 21463 dr-46
pet. 4 Tab. 2
2 |Flexibilitatea incalfAmintei, N, max |GOST 26165 GOST 9718
pet. 4.7 145 st-56
GOST 14226 dr-40
pct. 4 Tab. 1 '

Rezultatele incercirilor se referd numai mostrelor incercate.
Reproducerea raportului e posibild numai in intregime §i cu permiterea in scris CAJ,
Incertitudinea se indic la solicitarea clientului,

Functie Nume, prenume Semndétura

|Inginer E. Svet il



Centrul de Analiza si Incercari RAPORT DE INCERCARI Cod: ITH S. 10-1

«Pielart - AIRIN» S.R.L. Nr. 223- 19C Editia: 4
2069, mun. Chisinau, str. Calea lesilor, 10 e Data: 05.07.2018

tel.: 508 - 269, 508 - 270 «28» mai 2019 Pag. 1
APROB

ted « - AIRIN» SRL
i B 7 - Svet L.
mmnuﬂn_nm. M/ 2019

La incerciri s-au prezintat most.n:é‘l':Panroﬁ de voiaj pentru barbati, Hincu, model AN624, marime 44,

culoare gri, cu fefe din piele naturald combinatd cu piele reconstituitd, talpa material polimeric.

Solicitant/Producitor ,, Hincu. Com” SRL, mun. Chigindu, bd. Cuza-Voda, 37, ap. (0f)22
sectia de producere str. Muncegti, 45, mun. Chisindu, RM

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri [ per.
Data primirii mostrelor 27.05.2019

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» si prezentate pe baza

Data inceperii incerciirii 27.05.2019

. raportului Nr. M-7652-18 din 23.05.2019 si pe baza programului Nr. M-7652/2-18 din 23.05.2019

Tipurile si scopurile incercirilor certificare
DN la produse GOST 1135-2005«00y6b OomauiHAi U dopoacnan. OTY», GOST 21463-87 «O6ysb.

Hopmbr npounocmu)

DN metodelor de incerciiri GOST 9290-76 «Memod onpedenenus npoYHOCHIU HUMOUHBIX UWE0E coeoune-

Husg Oemanei 6epxay,
Rezultatele incercarilor se prezinti in tabela.

L i Indicativul DN Norma Valoarea
Denfutlgu.rga mg |cll;r, I Im:;ca:::t;l o ¢ metodelor indicilor indicilor
UBIIRE Go-Utent: i i de incerciiri conform DN de facto
Rezistenta cusaturilor a feelor, N/cm, min |GOST 1135 GOST 9292
(cusiturd de 2 rénduri) . pet. 443 st-137
GOST 21463 115 dr-152
pet. 2 Tab. 1
Rezultatele incercarilor se referd numai mostrelor incercate. ;
Reproducerea raportului ¢ posibils numai in intregime si cu permiterea in scris CAL
Incertitudinea se indic la solicitarea clientului.
Functie Nume, prenume Semnéturd
Inginer E. Svet A




. . Cod: TIM 5.10 -1
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La incerciri s-au prezintat mostrele Bocanci cu carimbi inalfi:

Nel — caputd; Ne2 — carimb; Ne3 — brang; Ned — antiglisorul; Ne5 — semibrant

Solicitant SRL , Geoter-Com”, mun. Chigindu, str. G. Asachi 68/1-83

Producitor HVII «AKTHUB L1IV3» Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la incercari 0,5 per.

Data primirii mostrelor 18.03.2020 Data inceperii incercirii 18.03.2020

Mostrele prelevate §i prezentate pe baza cererii Nr. K-24-20 din 17.03.2020

Tipurile si scopurile incerciirilor  pentru informatie

ipurile si scopurile incercirilor informatia despre compozifia materialului

Conditiile mediului in timpul incercirilor 7=18-22°C

Rezultatele incercérilor se prezintd in tabela
Rezultatele incercdrilor

Busyanehuiii 0cMomp, uccied06anue CMpYKmypel MAMEPUana nod MUKpOCKONAMYU PAU4HOlU CTeneHu

 yeenuuenus, nogedenue 06pasyos 6 NiaMeHU 1ab0pamopHol 20penky U ux pacmeopeHue 6 XUMUIeCKux

Peakmueax ycmanouliu cieoyrouee:

Nr. mostr. Identificarea compozifiei materialului
1 : Piele naturald
2 Piele naturala
3 Piele naturala durabild
4 Piele naturala
5 Piele naturala

Rezultatele incercirilor se referd numai mostrelor incercate.
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris CAL
Incertitudinea se indici la solicitarea clientului.

Functie Nume, prenume Semnétura

Inginer Svet E. é{’r
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