CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA S$I CERTIFICARE LS.
LABORATORUL DE INCERCARI $I CERCETARI A MATERIALELOR
PENTRU DRUMURI $I CONSTRUCTII
mun. Chisiniu, sos. Muncesti, 162/A, MOLDAC

Sonustde tel, 022 520 003 tel/fax: 022 554 228 mob: 067 663 658 REPUBLICA MOLDOVA
Aplicata si A v ®
Caleae Raport de Incercari

Nr. 361 din 20.12.2019 g
SM SR EI:;?:SI(:E! 17025
Numele solicitantului SA ”"Drumuri Causeni”
Adresa solicitantului or. Céuseni, str. Tighina 2a
Nr. contractului nr. 28 din 08 iulie 2019

Cerereanr. 275 din 06.12.2019  Numairul de laborator al probei 361

Standardul de referinta GOST 8736-93,
Metoda de incercéri utilizata GOST 8735-88
Obiectele incercate si starea lor Nisip natural cu sare 50%

Probele prelevate si prezentate de client

Numarul si data esantionarii Act de prelevare din 06.12.2019

Locul esantionarii Depozit

Conditii de mediu la momentul esantionirii -

Data primirii obiectelor de incercat 06.12.2019

Procedura de esantionare utilizata -

Conditiile de mediu Temperatura aerului 23 °C, Umiditatea mediului 55 %

Echipamente de incerciri utilizate balanta electronicd tip KERN EW 6200 — 2 NM,

etuvd, set de site standard

Data inceperii efectudrii incercarilor 06.12.2019

Data termindrii incercarilor 20.12.2019

NOTA: Prezentul raport d ;%g?giﬁ% Tlile I!I ( |‘I
Raportul de incercgfl 8¢ FEIRKA A s upuse incercgig: A\
Location: Moldova

Cod: Ri-5.10 Editia: 06/25.04.2018




CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE is.
LABORATORUL DE INCERCARI SI CERCETARI A MATERIALELOR
PENTRU DRUMURI $SI CONSTRUCTII
mun. Chisiniiu, sos. Muncesti, 162/A, MOLDAC

Genuude tel. 022 520 003 tel/fax: 022 554 228 mob: 067 663 658 REPUBLICA MOLDOVA
Coricots Raport de incercari ' '
. #
Nr. 361 din 20.12.2019

SM SR EN ISO/CET 17025
Li-051

Rezultatele incercarilor

DN p/u Cerintele
v om Metoda de . tehnice
Denumirea indicilor T n:és1 GOST Date reale
GOST . 8736-93
8735-88 partial | totale
Densitatea in vrac B9 1 - - - 1,76
Continutul de particole
prafoase slvavrgf{loase prin 5.5 o i — 51,16
metoda spalarii
(<0,05)

Executori incerciri:
Specialist principal Zaghinailg

A * (L.CL;,RC{ ’
Sef Li Onuta EIGB* 4 sarsist e

Nota 1: Incertitudinea poate fi indicata la solicitarea clientului
Nota 2: Indicatorii neacoperiti de acreditare se marcheaza cu*
Nota 3: Rezultatele obtinute prin subcontractare se marcheaza cu **

NOTA: Prezentul raport de incerciiri nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fir#i permisiunea Li.
Raportul de incercri se referd numai la mostrele supuse incercirilor
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