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Raport de încercare nr. QDSL1704007184TX    Data: 10 aprilie 2017 

VANKO HOLDINGS LTD 
RM 1605, TOWER A, CHAOWAI SOHO, NO.6 CHAOWAI STREET YI, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING, CHINA 

Următoarele mostre au fost prezentate şi identificate în numele clienţilor precum: 

Descrierea mostrei:  O mostră de ţesătură 65% poliester 35% bumbac  culoare albastra 

Comanda nr.:    CF1700176 

Producător:     VANKO 

Ţara de destinaţie:    Franța 

Testul efectuat:    Testul (testele) selectat(e) conform cerinţelor solicitantului 

Data primirii mostrei:  07 aprilie 2017 

Perioada testării:       07 aprilie 2017-10 aprilie 2017 
Rezultatul testării:       Pentru mai multe detalii, consultați pagina(le) următoare. 

Semnat pentru şi în numele 
SGS+CSTC Ltd 
/semnătura/ 
Vienna Wang   
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Raport de încercare nr. QDSL1704007184/TX    Data: 10 aprilie 2011 

Rezultatul testării 

Rezistența culorii la spălare (ISO 105-C06: 2010, Test nr. A2S, maşină de spălat la 40 grade Celsius, cu 4 
g/l ECE (B) detergent 1 g/l soluție de perborat de sodiu cu 10 bile de oțel) 

Schimbarea nuanţei 5 din toate culorile 
Colorarea dungilor multi-fibră 

Acetat  5 
Bumbac 5 
Nailon  5 
Poliester 5 
Acril  5 
Lână  5 

Rezistența culorii la apă (ISO 105-E01:2010) 
Schimbarea nuanţei  5 din toate culorile 
Colorarea dungilor multi-fibră 

Acetat 5 
Bumbac 5 
Nailon  5 
Poliester 5 
Acril  5 
Lână  5 

Rezistența culorii la transpirație (ISO 105-E04:2013 testarea mostrei in poziție verticala) 
Acid Alcalin 

Schimbarea nuanţei- toate culorile  5 5 
Colorarea dungilor multi-fibră 

Acetat    5 5 
Bumbac    5 5 
Nailon     5 5 
Poliester    5 5 
Acril     5 5 
Lână     5 5 

Rezistența culorii la frecare (ISO 105-X12:2001) 
Colorare uscată   4 
Colorare umedă   4-5 

Remarcă: Evaluarea pe scala gri se bazează pe o scala de 5 pași de la 1 la 5, unde 1 este rău, iar 5 este bine. 

Rezistenţa culorii la lumină (ISO 105-B02:201 metoda 3; utilizați lampa cu arc xenon, ciclul de expunere 
A1, nu a fost utilizat modul flip-flop 

La standardul 5 
Grad (B.W.S.) 4-5

Sfârşitul raportului 
/ştampilă/ 
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