Traducere din limba engleza in limba romana

Compania de inspectie a calitatii Nanjing Jingning

Certificat de calitate

PENTRU DIN 975

Specificcatie 1ISO898-1 : 2009(E)
PRODUS: DIN975, Tije filetate, zincate, 5.8

Suprafata
Iternii Go gauge D mm Articole
Standard Rezultatul Standard Rezultatul Rezultatul Profmer
testarii testarii testarii
4%1000 6 Ore Acceptabil | 3.89-9.98 Conform | Acceptabil 027025
5x1000 6 Ore Acceptabil | 4.84-4-97 Conform | Acceptabil 027000
6x1000 6 Ore Acceptabil | 5.80-5.96 Conform | Acceptabil 027001
8x1000 6 Ore Acceptabil | 7.77-7.96 Conform | Acceptabil 027002
10x1000 6 Ore Acceptabil | 9.74-9.96 Conform Acceptabil 027003
12x1000 6 Ore Acceptabil 11.71- Conform | Acceptabil 027004
11.95
14x1000 6 Ore Acceptabil 13.70- Conform | Acceptabil 027017
13.94
16x1000 6 Ore Acceptabil 15.70- Conform | Acceptabil 027005
15.94
18x1000 6 Ore Acceptabil 17.64- Conform | Acceptabil 027006
17.93
20x1000 & Ore Acceptabil 19.64- Conform Acceptabil 027007
19.93
24x1000 & Ore Acceptabil 23.64- Conform | Acceptabil 027008
23.96
De remarcat cd conform standadelor este acceptabil
Material: Q195
Compozitia chimica si specificatia tehnica
REZISTENTA DURITATE
LA
ELEMENTE c P 5 B ARTICOL TRACTIUNE (HRE)
(N/mmZ2)
Standard | =0,55 | =0,05 =0,06 / Standard | /S0898-1:2009 | 1S0898-1:2009
RAPORT DE
TESTARE ) .
RAPORT 018 | 0,032 | 0,032 / Acceptabil Acceptabil
DE
TESTARE
Concluzie:

Stampila: Compania de control al calitétii Nanjing Jingnin

Compozitia chimicé si specificatia tehnica

Acester reultate ale testelor indeplinesc Standardele 1S0898-1:2009(E)
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