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FI 13300 HAMEENLINNA FINLAND Mot b oW e o
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911 s i A s .
Talefax +358 020 59 25508 EN 10 204/2.2 : 42849D-01
Tilaaja * Vastaanottaja Paivamadra
Purchaser Consignee ik Date
10.6.2023
S.C ROOFART SRL S.C ROOFART SRL
LOC. SANTIONLUNCA LOC. SANTIONLHNCA”
527137 COVASNA ROMANIA 527137 COVASNA ROMANIA
Asiakkaan tilaus Tilauksenvahvistus Todistuslaji
Customer's order Order confirmation Type of certificate
PURAL MAT-W24 RO,COLORS:RR32/ 42849D ; g EN 10 204/2.2
Merkki
Customer's mark
Positio Tuote-erittely, mitat Taakkanumero Sulatus Kpl - Maard Paino kg
Item Specification, dimensions Lift No. 1 Cait@u 3 Pcs Quantity Weight kg
‘ KG

GREENCOAT PURAL BT COLOR COATED WIDE STEEL STRIP

TOLERANCES : EN 10143:2006, NORMAL ON THICKNESS

STRUCTURAL QUALITY

SUB280+2275-M-B EN 10346:2015

PURAL BT MATT 0375 G<5, 50uM, SLATE GREY RR2H3/SS0534

REVERSE SIDE EPOXY 4252 G10, 12uM, REVERSE SIDE GREY RR018/Ss0012
EN ISO 6892-1

001 0,50 X 1250,0 MM K9348101 34196 001 4406 4355
K9348102 34196 001 4406 4355

K9348103 34196 001 4266 4215

K9348201 34196 001 4216 4165

K9348202 34196 001 4241 4190

POS 001 IN TOTAL 5 * 21535 21280
DELIVERY IN TOTAL 5 * 21535 21280

TOTAL DELIVERY

Téten todistamme, ettd toimitus on SSAB EUROP E OY

tilausvahvistuksen mukainen. . i e
Testaus ja tarkastus, Hameenlinna

We hereby certify, that the material described above Testing and inspection, Himeenlinna

has been tested and complies with tBigsiig 1Nkt oned by Ciornii Andrei
order contract. Date: 2023.08.08 14:42:01 EEST

. Reason: dSign Signature
SSAB Europe Oy, Raahe Analysis Lﬁgé% ?oldova

10.6.2023
and Hameenlinna Works testing labo

Maw. Koo
accredited by the FINAS accreditation service, accreditation

requirement SFS-EN ISO/IEC 17025. Mari Koivisto
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector
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Page

42849D-01

Tilaaja
Purchaser

S.C ROOFART SRL

LOC. SANTIONLUNCA

527137 COVASNA ROMANIA

Vastaanottaja
Consignee

S.C ROOFART SRL

Paivamaara
Date
10.6.2023

LOC. SANTIONLUNCA

527137 COVASNA ROMANIA

Positio Taakkanumero Sulatusanalyysi % Chemical composition of cast %

llem it to. c SI MN P s
001 K9348101 ,09 ,010 y 75 ,008 ;006
001 K9348102 (09 ,010 ;715 ,008 ,006
001 K9348103 ;09 ,010 ¢ 75 ,008 ,006
001 K9348201 ,09 ,010 ;75 ,008 ,006
001 K9348202 09 010 + 75 ,008 ,006

Taten todistamme, etta toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above

has been tested and complies with the terms of the

order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Himeenlinna
Testing and inspection, Himeenlinna

10.6.2023
(Haw Kowtrto
Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector
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FI 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911
Telefax +358 020 59 25508 EN 10 204/2.2 42849D-01
Tilaaja Vastaanotiaja Paivamaara
Purchaser Gonsignee Date
10.6.2023
S.C ROOFART SRL 5.C ROOFART SRL
LOC. SANTIONLUNCA LOC. SANTIONLUNCA
527137 COVASNA ROMANIA 527137 COVASNA ROMANIA
Positio Taakkanumero Vetokoe Kovuus
Item Lift No. Tensile test Hardness
K1 Re Rm LO A 8H Al HRB HR30T
Nimm2 N/n1n12 mm %
001 K9348101 11 340 439 80 30
001 K9348102 11 340 439 80 30
001 K9348103 11 340 439 80 30
001 K9348201 11 340 439 80 30
001 K9348202 11 340 439 80 30
Ki: 10 = poikittainen vetosauva 11 = pitkittéinen vetosauva 13 = n- ja r-arvojen painotettu ka.
Transverse rectangular Longitudinal rectangular The weighted average
test piece test piece of n- and r-values

Re = tilauksen standardin mukainen my6téraja
Yield strenght according to the steel standard

Taivutuskokeet ja pinnoitteen kiinnipysyvyyskokest hyvdksylty vaatimusten mukaan
Bend tests and adhesion of ¢oating tests carried out with satisfactory results as required.

Taten todistamme, ettd toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna
Testing and inspection, Hameenlinna

10.6.2023
Maw, Koot
Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector
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SSAB :
FI 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911
Telefax +358 020 59 25508 EN 10 204/2.2 42849D-01
Tilaaja * Vastaanottaja Paivamaara
Purchaser Consignee Date
10.6.2023
S.C ROOFART SRL S.C ROOFART SRL
LOC. SANTIONLUNCA LOC. SANTIONLUNCA
527137 COVASNA ROMANIA 527137 COVASNA ROMANIA
Positio Taakkanumero Sinkkikerroksen massa Pinta
Item Lift No. ‘Weight of Zing-coating Surface
Kaksipuolingn ™ Ylapuok Alapuoli Analyysit
Both sides Top side Bottom side Analysis
3-kokeen | 1-kokeen | 3-kokeen |1-kokeen | 3-kokeen | 1-kokeen Ylapinta Alapinta
avogm? [avogm? | avo g/m? |arvo ym? | avo gm? |arvo gm? | Fe Al Top surfa Boltom surfa
Triple spot | Single Sﬂaﬂt Triple spot | Single spot | Triple spot | Single spot % % Ra PC _%p—l_lrfﬂ_
test/m? | testom? | test/m? [testo/m? | testy/m? |testg/m?
001 K9348101 283 277
001 K9348102 283 2717
001 K9348103 283 2717
001 K9348201 283 277
001 K9348202 283 277

Titen todistamme, ettd toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby cerify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the

order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hameenlinna

Testing and inspection, Hameenlinna

10.6.2023

Maw Koo

Mari Koivisto

Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector
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