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La incerclri s-au prezintat mostrele Material tricotat vopsit (culoarea albasnu-inchis),

impletitura pike (,,pigue") din 65% PES, 35% bumbac, utilizat lafabricarea lmbrdcdmintei

(tricou tip polo). Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000341

Solicitant SRL,,VARGUS-GRUP", rnun. Chigindu, str. M.Sadoveanu, 14, ap. l5

Productrtor ,,Galata lplik Sanayi ve Ticaret A.$.", Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 29.03.2021

Data inceperii incercirii 30.03.202 I Data sfirqitului incercirii 3 1.03.2021

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse <ICCu

gi prezentate pe baza raportului Nn V-9029-21 din 29.03.2021

qi programului Nr. V-9029-21 di\ 29.03.2021

Tipurile qi scopurile incercirilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554 r 90 ,,IforomHo mpuKomazrcrroe. OW", GOST 30814 - 2002 ,,Iloflom-

GOST 2351-88 ,,I,Isdenw u nonomHa mpuKornaucHbte. Hopta

eE onpedenenufl", RT ,,Denumirea, marcorea compozilieifi

(din 23.04.2007)

Condifiile mediului in timpul incercirilor
Rezultatele incercdrilor se prezintI ln tabela.
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