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CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. ~din

Amestecuri de betoane, FOCT 7473-94, TOCT 26633-91

Utilizator -
Cantitatea produsului livrat m3
Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P- cm

Clasa betonului BCI" B25 (M350)
Marca betonului dupa rezistenia la inghe} — dezghey F150.
Impermiabilitatea la apa -W6.

Denumirea si cantitatea adaosurilor chimic

e utilizate la producerea amestecului de

beton Plastifiant-Receta N

Dimensiunca maxima a componentelor — 5-20 mm
Clasa amestecului de beton conform activitatii efective
Clasa 1 Aeff 54,1 Ba/kg

1 radionuclizilor naturali:

Raport de incercari:Nr.144-01,Nr.144-2 din 22.08. 2017. CL.INMACOMPROIECT,SRL.

Nr.3885 din25.06.2017.LIPA al,,CMAC,,LS.
Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 si atinge rezistenia necesara _32,1 MPa.
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