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La iпсеrсiri s-au prezintat mostrele М1- Set de leпjerie de

fa|a de реrпd; ЛЬ2- $tergar tip ,,vafela"

Solicitant ,,Дпghеl-Lш",SЛZ, muп. Сhisiпdu, bd. Тrаiап 11, ар, I00

Cantitatea mostrelor prezentate Ia iпсеrсйri NsI- I Ьuс, ЛЬ2- 1м2

Data primirii mostrelor I 0.09.2020 Dаtаiпсереriiiпсеrсiri 11.09,2020

Mostrele рrеlечаtе pi prezentate ре baza cererii Nп K-ll4-20 din 10.09.2020

Тiрчrilе 9i scopurile iпсеrсйrilоr репtru iпfоrmа|iе

DN la metode de iпсеrсйri ýМSЛ EN 12127:2013 KMateriale textile. fesdturi/Tricoturi, Determiпarea masei

ре uпitatea de suprafald ре еsапtiоапе mici>, Reglemeпtare tеhпiсd ,,Stabilirea metodelor de апаlizd utilizate

peпtrudetermiпMeasiverфcareacompozi|ieifibroaseaproduselortextile" (Оrdiппr 154diп20,11.07),

GOST 12088-77,,Маmерuалы mексmuльньtе u uзdелuя ltr] HlM, Мепоd опреdеленuя возdусопронuцаемосml!",

SМSЛ EN ISO 3071-2013,,Materiale textile. Determiпarea рН extractului apos", GOST 30157.0-95 <tПолоmна

mексmuльныa Memodbl опреdеленuя uзмененuя размеров после мокрых обрабоmок uлu хuмuческой чuсmкu.

Общuе полоасенuяD, SM EN ISO 13934-1:20Iб ,,Materiale textile. Proprietй|i de trас|iuпе ale |esdturilor

Partea 1: Determiпareafor|ei mахimе si а aluпgirii lafor|a mахimd рriп metoda de Ьапdd", GOST 30157,1-95

кПолоmна mеtслпtдльньlе. Memodbl опреdеленuя ttзмененuя pcвJyrepoB после Moчpblx обрабоmок uлu хuмuчес-

кой чuсmкu. Р eaclп,tbt обрабоmкu>,

Condiliile mediului in timpul iпсеrсйrilоr t : 18 - 22 О С
Re zult ate l е t п с е r с dr il о r

Nr.
incerc.

Dепumirеа indicilor,
uniti{i de misчrii

Indicativul DN metodelor
de iпсеrсjiri

yаlоаrеа indicilor
de facto

1.1 Densitatea superficialй, g/m2 SM SREN 12127 2z7,1

1.2 Compozilia fiЬrоаsй, Ой masice:
- bumbac

RT,,Stabilirea metodelor ..."
pct. 7 100

1.3 PermeabiliИte la аеr, dm3/nf.s, min GOST 12088 pct.4.3 l04,2

|.4 Sarcina de rчреrе mostrei 50 х 200 mm, N, min:
- ре urzealI
- ре Ьаtаtчrа

SM EN ISo 13934-1
507,8
73 t,0

1.5 Modificarea dimensiunilor dчрЁ inmuiere, 0/о, max:
- ре urzеаlб
- ре bitйturа

GOST 30157.1
GOST 30l57.0
Regim СuПqОrГв

-|,7
-з,0

2,1 Densitatea superficiali, gl л' SM SR EN 12127 242,0
Rozulиtele iпсеrсдrilог se геfеrб numai mоstrеlоr incercato.
Rсрrоdчсегса гароrtulчi е posibilЁ numai iп intrcgime 9i cu реrmitеrса iп scris CAi.
Incertitudinea se indicё la solicitarea clientului.
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