
RAPORT DE TNCERCARI
Ng 252-3 Data 09 .12.20t9

Cod: IIU -5.10-l

ci SRL"INMACoMPROIECI

or. Chigindu, str. Sarmizegetusa, 15,

tel52-20-25

Editia:5
Data: 25.08.16
Foi:l12

RAPORT DE TNCERCARI
privind incercdrile beton

de Pietre de beton P/u borduriBzz's'

B30 ' SRL ' or' Chigindu' str' Uzinelor'

tg6t 6665-91'

Dataprimire moStrelor' 23'10'2019

Datainceperii incercdril ot: 23 '10'2019

Datatermindrii incercdrilor: 06' 1 2'2olg

Locul executdrii incetcdrilor : ci " l4r,racomproiect"

Proba a fost ptezentatdinbazaactului de prelev ate aprobelor nr' /105 din

22.10.2019. Probele sunt prelevate de cdtreexpertul oc "cvalimetritot" sRL -
Domnica Novac.

ScoPul - certificarea

Aparatele qi utitajul pentru incercdri:

$ub|D|03.5-3|2|2019din3l'07.2019,Preshidr.Il-I2.2.1147120|9drfo
20.11:2019, -279 BVM CE nr' '3'2'1-310/2018 din 02'10'18; 1 3 '2'r-22412015 din

2r.r0.20r7,ri 00rrrrr'r cE rt'ro ib':'j-zggl2ol9 d1n2g'07'lg' 5l30Dll3 cE' Ns

8 I 3 -l 5 5 12019 dn 22.08'r9'

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba incercata'

Prezentul raport de incercdri poate fi multiplicat cu permisiunea centrului de

incercdri.
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RAPORT DE TNCERCARI
privind incercdrile beton

..,,,.'. Pentru.incercare a fost selectatd mostre de pl6ci de beton pentru trofuar
(tiirnatei presatd) F;22,5; B30 S.C. "IACOBA$ CONSTRUCT" sRL , mur
Chigindu; str: Uinelor,. 186/6 in corespundere cu cerinfele SM 270:200g.

t
DaIa primire mostrelor : 12.09.2018
I
I' Datainc-eperii incerc5rilor: 12.09.2018

Data terrnindrii incercdrilor: 25.1 0.201 8

Locul executdrii incercdritor : ti "ilmacompro iect,,

Proba a fost prezentatiinbaza actului de prelevare a probelor r:u.. /64 dn
12.09.2018. Probele sunt prelevate de cdtre expertul OCpr "CVALIMETRITOT"
SRL - N. Melnicova.

Scopul -certificarea

Aparatele gi utilajul pentru incercdri:

$ubler UII 250 CE. Nr MD l0 3.5-216/2017 din 07.08.17, Batanta etectronice BS-15/30D1/3 CE. Ne 3.1.2-101201
din 21.05.18; Dulap SUP4 cE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanp de laborator AA2000 CE Ne 3.1.1-l 46120Idin 03.07.l8Pres hidr.rl-I25 cert. etal. MD l0 3.2-963D018 din i8.10.2018, congetator BDiBC -27gByM c
nr.3.2.1-31012018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. MD l0 3.4-748/2017 dn 25.09.2017, aparat r/u detenninare
imgermeabilitittea de ap6 IIBII Ns 32 din 11.04.18, vacuummerru cu element elastic 1O* -i) CE nr. MD l0 3.2
569/2018 d:ul.20.06.2018, Aparat JIKtt-3 rrBrr nr, 3 I din 20.04.18,

Rezultatele incercdrilor se referd numai la proba incercatd.

^ Prezentul raport de incercdri poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului dt
Incercdri.

ci sRL" [.IMacoMpRoIEcfl
or. Chigindu, str. Sarmizegetusa, 15,

tel52-20-25

RAPORT DE INCERCARI
Il! 211 Data26.l0.20l8

Cod: III4 -5.10-l
Editia:5
Data: 25.08.16
Foi:l/3
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