






УЗКЯ AO «Первоуральский новотрубный завод» УТК-1601-А 

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 

П Н ТЗ тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernvsheva^ chelpipe.ru 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 197669/09 ER1 
Выдан 12.07.2018 на трубы холоднодеформированные Распоряжение на отгрузку № 970/14 

Инжиниринговое Общество с ограниченной ответственностью "MIRZAGHITОV2 СО", РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА МОЛДАВИЯ КИШИНЕВ 

Получатель МД-2042, УЛ.МИЛЕСКУ НИКОЛАЕ-СПЭТАРУЛ, дом 9, кв. (оф.) 56 

Трубы изготовлены по заказу № 9804188 /18 

Отгрузка произведена 12.07.2018 в автомашине № IS-11-ZXY / IS-80-KWV 

Трубы соответствуют ГОСТ 8734-75/В8733-74 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

Количество 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Механические свойства 
Технологические 

испытания 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

штук метров кг 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Времен­

ное соп-

эотивлен. 

разрыву, 

кгс/мм2 

Предел 

текуче­

сти, 

кгс/мм2 

Относи­

тельное 

удлине-

ние% С
п

л
ю

щ
и

­

в
а
н

и
е
 

Р
а
зд

а
ч

а
 

Б
о
р
т
о
в
а
-

н
и

е
 

З
а
ги

б
 

Б2684 16х 2 НД 22 130 95.0 20 8F0404 50 31 

50 31 

Б2835 16x2 НД 297 1781 1230.0 20 823377 49 31.5 

50 31 

Б3091 16x2 НД 137 960 670.0 20 823750 50 31 

50 31 

Итого 456 2871.000 1995.0 * - определяется расчетом ** - опреде.1 зяется в: !вешива! зием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 



Номер 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезуглероженный 
слой 

Шероховатость 

Номер 
партии 

Номера 
плавок 

углерод 
марга­

нец 
кремний сера фосфор хром никель медь азот 

алюми­
ний 

титан ванадий ниобий 
молиб­

ден 
мышьяк 

наружный 
мм. 

внутренний 
мм. 

наружная 
мкм 

внутренняя 
мкм 

Б2684 8F0404 0.20 0.40 0.22 0.007 0.011 0.09 0.12 0.17 0.010 0.006 

Б2835 823377 0.19 0.407 0.22 0.010 0.014 0.023 0.05 0.008 0.0028 0.0002 

Б3091 823750 0.204 0.49 0.25 0.011 0.011 0.029 0.051 0.007 0.0027 0.0005 

Гидродавление труб гарантируется _ 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20 

Маркировка труб 

Трубы 

Отходы на обрезь в общий метраж и тодшаясце включены и составляют 



jyVES AO «Первоуральский новотрубный завод» 
Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 

П Н Т 3 тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernvsheva77chelDine.ru 

УТК-1601-А 

ERE 
Выдан 12.07.2018 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 197668/09 
на трубы холоднодеформированные Распоряжение на отгрузку № 969/14 

Инжиниринговое Общество с ограниченной ответственностью "MIRZAGHITOV2 СО", РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА МОЛДАВИЯ КИШИНЕВ 

Получатель МД-2042, УЛ.МИЛЕСКУ НИКОЛАЕ-СПЭТАРУЛ, дом 9, кв.(оф.) 56 

Трубы изготовлены по заказу № 9204274 /18 

Отгрузка произведена 12.07.2018 в автомашине № IS-11-ZXY / 1S-80-KWV 

Трубы соответствуют ГОСТ 8734-75/В8733-74 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

Количество 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 Механические свойства 

Т ехнологические 

испытания 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

штук метров* кг** 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Времен­

ное соп-

ротивлен. 

разрыву, 

кгс/мм2 

Предел 

текуче­

сти, 

кгс/мм2 

Относи­

тельное 

удлине-

ние% С
п

л
ю

щ
и

­

в
а
н

и
е
 

Р
а
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а
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а
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а
-

н
и

е
 

З
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Б2294 28х 3 НД 163 1492 2760.0 20 8F3508 52 31.5 

52 31.5 

Б2296 28х 3 НД 130 1200 2220.0 20 8F3508 52 31.5 

52 31.5 
. .._ 

Итого 293 2692.000 4980.0 * - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 



Номер 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезуглероженный 
слой 

Шероховатость 

Номер 
партии 

Номера 
плавок 

углерод 
марга­

нец 
кремний сера фосфор хром никель медь азот 

алюми­
ний 

титан ванадий ниобий 
молиб­

ден 
мышьяк 

наружный 
мм. 

внутренний 
мм. 

наружная 
мкм 

внутренняя 
мкм 

Б2294 8F3508 0.22 0.41 0.28 0.005 0.012 0.14 0.14 0.22 0.009 0.006 

Б2296 8F3508 0.22 0.41 0.28 0.005 0.012 0.14 0.14 0.22 0.009 0.006 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20 

Маркировка труб 

Трубы 

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют 

^ojo% 

т*> Отгрузка производится по 

Инспектор ЦТК Контролер ЦТК 
J е< 



АО «Первоуральский новотрубный завод» 

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 

При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 

Л J 3 тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: 01ga.Chernvsheva@chelpine.ru 

УТК-1601-А 

ER[ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 494869/09 

Выдан 12.07.2018 на трубы холоднодеформированные Распоряжение на отгрузку № 866 

Инжиниринговое Общество с ограниченной ответственностью "MIRZAGHITOV2 СО", РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА МОЛДАВИЯ 

Получатель Щ-2042,УЛ.МИЛЕСКУ НИКОЛАЕ-СПЭТАРУЛ, дом 9,кв. (оф.) 56 

Трубы изготовлены по заказу № 9204274 /18 

Отгрузка произведена 12.07.2018 в автомашине № IS-11-ZXY / IS-80-KWV 

Трубы соответствуют ГОСТ 8734-75/В8733-74 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

Количество 

штук метров* 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

о 
U 

Механические свойства 

Времен­

ное соп-

ротивлен 

разрыву, 

кгс/мм2 

Предел 

текуче­

сти, 

кгс/мм2 

Относи­

тельное 

удлине­

ние0/© 

Технологические 

испытания 

С[ 

S 
CU 

си я 
о 

LQ 

9148/1 38x3.5 НД 67 449 1330.0 20 822101 51.5 32 

51.5 32 

9315 38х 3.5 НД 117 585 1660.0 20 8F3051 52 31.5 

52 31.5 

Итого 184 1034.000 2990.0 определяется расчетом - определяется взвешиванием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 



Номер 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % 
Обезуглероженный 

слой 
Шероховатость 

Номер 
партии 

Номера 
плавок 

углерод 
марга­

нец 
кремний сера фосфор хром никель медь азот 

алюми­
ний 

титан ванадий ниобий 
молиб­

ден 
мышьяк 

наружный 
мм. 

внутренний 
мм. 

наружная 
мкм 

внутренняя 
мкм 

9148/1 822101 0.193 0.422 0.22 0.010 0.013 0.024 0.042 0.007 0.0037 0.0007 

9315 8F3051 0.19 0.41 0.26 0.002 0.012 0.10 0.10 0.18 0.008 0.006 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20 

Маркировка труб 

Трубы 

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют 

Отгрузка производится 

Инспектор I IT К 

фактической маШе. 
технического I ч 

контроля ~ 

№51/9 Контролер ЦТК 



АО «Первоуральский новотрубный завод» 

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 

П Н Т 3 тел(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernvsheva@chelpipe.ru 

УТК-1601-А 

ЕН1 
Выдан 08.09.2018 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 496057/09 

на трубы холоднодеформированные Распоряжение на отгрузку № 974 

Инжиниринговое Общество с ограниченной ответственностью "MIRZAGHITOV 2 СО", РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА МОЛДАВИЯ КИШИНЕВ 

Получатель Щ-2042,УЛМИЛЕСКУ НИКОЛАЕ-СПЭТАРУЛ, домЯ,кв. (оф.) 56 

Трубы изготовлены по заказу № 9204274 /18 

Отгрузка произведена 08.09.2018 в автомашине № ВЕАЕ432 / ВЕАА570 

Трубы соответствуют ГОСТ 8734-75/В8733-74 

№ 
партии 

Размер труб, мм 

Количество 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Механические свойства 
Т ехнологические 

испытания 

№ 
партии 

Размер труб, мм 

штук метров* кг** 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Времен­

ное соп-

ротивлен. 

разрыву, 

кгс/мм2 

Предел 

текуче­

сти, 

кгс/мм2 

Относи­

тельное 

удлине­

ние0/© С
п

л
ю

щ
и

­

в
а
н

и
е
 

Р
а
з
д

а
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а
 

Б
о

р
т
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в
а
-

н
и

е
 

З
а
г
и
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4569 32х 3 НД 78 460 980.0 20 823117 51 32.5 

51 32.5 

4581 32х 3 НД 34 387 800.0 20 8F3088 51 32.5 

51 32.5 

628 42x3.5 НД 138 718 2440.0 15ХМ 4700 52 26.5 

51 26.5 

644 42x3.5 НД 94 508 1750.0 15ХМ 4700 51.5 27.5 

52 28.5 

8708 42х 3.5 НД 47 240 800.0 15ХМ 464607 55 31.5 

54 29 

Итого 391 2313.000 6770.0 * - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 



№ 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезуглероженный 
слой 

Шероховатость 
№ 

партии 
Номера 
плавок 

углерод 
марга­

нец 
кремний сера фосфор хром никель медь азот 

алюми­
ний 

титан ванадий вольфрам 
молиб­

ден 
мышьяк 

наружный 
мм. 

внутренний 
мм. 

наружная 
мкм 

внутренняя 
мкм 

4569 823117 0.191 0.497 0.23 0.0098 0.013 0.067 0.049 0.008 0.0026 0.0007 

4581 8F3088 0.21 0.42 0.22 0.011 0.007 0.09 0.09 0.14 0.009 0.005 

628 4700 0.12 0.49 0.21 0.016 0.009 0.84 0.13 0.21 0.0087 0.003 0.002 0.43 

644 4700 0.12 0.49 0.21 0.016 0.009 0.84 0.13 0.21 0.0087 0.003 0.002 0.43 

8708 464607 0.12 0.46 0.24 0.014 0.021 0.88 0.22 0.13 0.43 

—„ 

— 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 4543-2016 для м/с 15ХМ, ГОСТ 1050-2013 для м/с 20, ГОСТ 4543-71 для м/с 15ХМ- партия 8708. 

Маркировка труб 

Трубы 

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют 

Отгрузка производится по 

Инспектор ЦТК %\ Контролер ЦТК 

^MORO' 



AO «Первоуральский новотрубный завод» 

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 

П Н Т 3 тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernvsheva@chelpipe.ru 

УТК-1601-А 

ER[ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 515683/08 

Выдан 08.09.2018 на трубы горячедеформированные Распоряжение на отгрузку № 79м 

Инжиниринговое Общество с ограниченной ответственностью "MIRZAGHITOV2 СО", РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА МОЛДАВИЯ КИШИНЕВ 

Получатель МД-2042, УЛ.МИЛЕСКУ НИКОЛАЕ-СПЭТАРУЛ, дом 9, кв.(оф.) 56 

Трубы изготовлены по заказу № 9104454 /18 

Отгрузка произведена 08.09.2018 в автомашине № ВЕАЕ432 / ВЕАА570 

Трубы соответствуют ЕОСТ 8732-78/В8731-74 

№ 
партии 

Размер труб, мм 

Количество 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Механические свойства 
Технологические 

испытания 

№ 
партии 

Размер труб, мм 

штук метров* кг** 

Марка 

стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
с
т
о
я
н

и
е
 

Времен­

ное соп-

ротивлен. 

разрыву, 

кгс/мм2 

Предел 

текуче­

сти, 

кгс/мм2 

Относи­

тельное 

удлине-

ние% С
п

л
ю

щ
и

­

в
а
н

и
е
 

Р
а
з
д

а
ч

а
 

Б
о

р
т
о

в
а
-

н
и

е
 

З
а
г
и

б
 

50113 89х 5 НД 24 147 1524.0 20 833063 52 29.5 1524.0 

52 29.5 

—.— 

) 
У 

/ 

у""' 

/ -——• "" 

Итого 24 147.000 1524.0 * - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, ПК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 



№ 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезуглероженный 
слой 

Шероховатость 

№ 
партии 

Номера 
плавок 

углерод 
марга­

нец 
кремний сера фосфор хром никель медь азот 

алюми­
ний 

титан ванадий ниобий 
молиб­

ден 
мышьяк 

наружный 
мм. 

внутренний 
мм. 

наружная 
мкм 

внутренняя 
мкм 

50113 833063 0.193 0.414 0.21 0.015 0.014 0.016 0.045 0.008 0.0029 

Ч 

—— 

( 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20 

Маркировка труб 

Трубы 

зелёной краской 

отгружены без обрезки концов. 

составляют 

Контролер ЦТ 

ЦТК 
г; 

' Цех 

контро] 
произ; 

Инспекто] 
•%й ново 

Отходы на обрезь в тоннаж не включены и 

Отгрузка массе. 
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