
Nanjing Jingning Quality Inspection Company 

RAPORT DE TESTARE 

1. DATA TESTĂRII: 20 martie 2023 

2. NUMĂR DE PROBE TESTATE: 50 BUC 

3. STANDARD APLICABIL: Cuțit (lamă), 306850 

4. INSPECTOR:LI JUN 
 

 

Mărime Lăţime Lungime Grosime Material 

18mm 18mm 100mm 0.5mm SK2 

     

     

     

OBSERVAȚIE :ACC 
   

1. Rezultatele testelor sunt în conformitate cu standardul 
indicat. 

2.ACC-Accept; REJ-Respins 
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